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Konyada 2011 yilinda faaliyetlerine baslayan Mekpan Panel, yeni yatirnmlariyla kapasitesini
% 250 oraninda artirarak yillik 8.500.000 m? tretim kapasitesine sahip yeni makine parkuru ile hizmet

Veriyor.

Mekpan Panel, yapi sektorinde cati ve cephe paneli uygulamalarinda klasik cozdmler disinda, yeni ve
modern ¢ozdmler sunuyor. Bunlarin yani sira Urettigi Soguk Oda Panelleri ile de gida sektorinde
surekliligi saglarken yalitimda maksimum enerji tasarrufu sagliyor.

Yalniz sanayi sektoriinde degil, ayni zamanda konut sektorinde de Sandvic Panel Kullanimini
yayginlastirmayi hedefleyen Mekpan Panel, yizey profilinde Post Panel, Siding Panel, Sinds Panel, V
Cephe Paneli, Kepli Cati Paneli gibi yeni drunleriyle, dolgu malzemesi olarak, Politretan (PUR) ve
Poliizosiyanurat (PIR) uygulamalariyla Turkiye'de bir ilki gerceklestirmis oluyor.



Mekpan Panel'in dinyadaki en son teknolojiyle drettigi cati
ve cephe panelleri, mimari estetik ve guzelligi, ekonomi ile
bir arada bulusturuyor. Mekpan Panel Konya 3. Organize
Sanayi Bolgesi'nde 30.000 m? kapali, 15000 m? acik,
toplam 45.000 m? alanda Uretimini gerceklestiriyor.

Mekpan Panel, cati ve cephe paneli Uretiminde boyali
aliminyum, natural aliminyum, boyali galvaniz sac,
membran veya kraft kagit kullanabiliyor. En son teknoloji
ile Uretilen en modern cati ve cephe panelleri; Mekpan
Panel ve CHK Panel markalariyla kalite ve gUveni
musterileriyle bulusturuyor.
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Klasik ¢oziimler disinda,
yeni ve modern ¢oziimler.

Yiizey Profilinde Yeni Uriinler
Post Panel,
Siding Panel,
Sinus Panel,
\V Cephe Panel,

Solar Uyumlu
4 Hadveli Kepli Cati Paneli

Yuksek Yangin Direncine Sahip
Dolgu Malzemeleri
Politretan (PUR) ve

Poliizosiyanurat (PIR)
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Surdurulebilirlik
Hedeflerimiz

Mutlu ve saglikli bireyler, refah icinde bir toplum ve temiz bir cevre hedefiyle
kurumsal yapimizi giiclendirerek siirdiiriilebilir bir dongii icin calisiyoruz.

Surdurulebilirlik odagimiz tim degder zincirimizi kapsamaktadir. Daha strdtrdlebilir bir gelecek icin,
karsi karslya kaldigimiz cevresel sorunlar, sosyal ve ekonomik zorluklarin birbiriyle olan baglantilari
ve bunlarin ¢cozimu igin strdurlebilirlik politikamizi devreye aldik. Tum cabalarimizi sonuca
odaklarken, BM surdurtlebilir kalkinma hedeflerinden faydalaniyoruz. Surdarulebilirlik adina
yartrltge koydugumuz tim eylem planlarini strekli olarak élcimlUyor ve derecelendiriyoruz.



Cevreyi korumak

Enerji verimliligini artiryoruz.

Kullandigimiz suyu azaltiyoruz.

Katl atiklarimizi geri dondstirtyoruz.
Ambalajlarimizda kullanilan hamsnmaddeyi azaltiyoruz.

Insani korumak

Mekpan Akademi'de galisan basina egitimi her yil %10 artiryoruz.
Egitim ve iletisime ayirdigimiz butceyi iki katina cikardik.

Istihdam verimliligimizi her gecen yil artiriyoruz.

Sifiris kazasi hedefiyle is kazasi oranimizi azaltiyoruz.

Ekonomik Gelisim

Urinlerimize daha fazla ulasilabilmesi icin Gretim yatirmlarini % 250 artirdik.
Uretimdeki kapasiteyi dogru kullanabilmek icin Gretim planlamasini 6Gnemsiyoruz.
Arge ve Urge yatinmlari ile farkli ihtiyaclar icin yeni Granler gelistiriyoruz.

Seffaf, adil, durtst ve hesap verebilir kurumsal yapimizi koruyup gtclendiriyoruz.
Lojistik verimliligimizi artinyoruz.

* kK

Enerji kaynaklarimizin hizla tikendigi ve masraflarin hizla arttigi giinimuzde s yalitimi ile enerji
verimliligini artirmak buyik énem kazanmustir.

Essiz faydalan olan sandvic paneller kullanimi yayginlastikca cevre Uzerinde, uygun maliyetiyle
enerji verimliligini artirarak olumlu etkiler yaratmaya basliyor. Sandvi¢ paneller, yalitim ve hafiflik
ozelligi ile iklimlendirme maliyetlerini dnemli 6lclide dustrmekte, baylece eneriji tiketimini oldukga
azaltmaktadr.

Mekpan Panel olarak, cevreyi ve insan sagligini koruyan Urinler Uretiyor, kaliteli, 4000 mm
ekonomik, hizli ve kolay cozimler sunmak temel prensibi ile hareket ediyoruz.

Yapilan tamamen sararak isi yalitimi ¢zelligiyle 1sitma ve sogutmayi kontrol altina

alan sandvic panellerimiz, 1sI kaybr yasanmasini engelleyerek kiresel eneri

verimliligini arttinr, dunyamizi korur. Bunun yani sira su yalitimi saglayarak korozyon
olusumunun 6nuine gecer, yapilarinizin Gmrund uzatir.

Sandvic panellerimizde kullandgmiz PIR ve PUR malzemelerin 1si iletkenlik
degerleri diger yalitim malzemelerine gore daha ytksek performans
sergiler. Asagidaki tablo farkli yaltim malzemelerinin ayni yalitim
performansini saglamasi

icin gerekli kalinlik ve o mm 73 mm 82 mm

hammadde miktarini 40 mm _

gostermektedir. . -
PUR-PIR EPS TAS YUNU CAM YUNU GAZ BETON  DONATILI BETON

291 mm



MEKPAN KALITES

PANEL

Mekpan Panel olarak yenilik¢i ve son teknolojileri kullanarak ttim
sektorlere kaliteli, ekonomik ve gevreci cozUmlerle hizmet vermekteyiz.

Hizli hizmet ve guvenilir ticaret anlayisiyla, guclu bir marka olan “Mekpan
Panel’l sandvic panel sektorinde pazar lideri yapma hedefini strdirtyoruz.

“Turk Mali'nin kalitesini DUnya'ya duyurmak Uzere Uretici olarak da inovasyona agik,
gUclU paydaslarla Uretim, profesyonel ekibimizle pazarlama, satis ve dagitim
faaliyetlerimizi strdtirmeyi hedefliyoruz.

Kaliteden asla 6din vermeden musteri memnuniyetini en Ust seviyede tutuyoruz. Musteri
gereksinimleri ve uluslararasi standartlar dogrultusunda hedeflerimizi daima ileri tasiyoruz.

Yenilikci ve kurumsal yapimiz sayesinde kaynaklarimizi en verimli sekilde kullanarak maksimum
verimlilik ilkesiyle calisiyoruz.

Kalite Politikamiz
- Yasal mevzuatlara, kanuni dizenlemelere ve musteri sartlarina uymayi,
- Kalite yonetim sistemi dogrultusunda yurattigumuz proseslerde gerekli iyilestirmeyi,

« Tum mUsterilerimiz, tedarikgilerimiz ve is ortaklarimizda yurattigimiz projelerde termin,
maliyet ve kalite 0zellikleriyle sektorde “Mekpan Kalitesi” ile ayricalikli hale gelmeyi,

« Tum calisanlarimizin, yeteneklerini en Ust seviyede kullanabilen bireyler haline gelmeleri icin
egitime ve ekip calismasina onem vermeyi, bu dogrultuda tim calisanlarda kalite bilincini
yerlestirmeyi,

- Topluma ve cevreye saygili, ornek bir kurulus olmayi ve is hacmini sirekli gelistirerek Ulke
ekonomisine katkida bulunmayi taahhut eder.
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‘.' Acici Yeni makine parkuruyla
birlikte Gretim kapasitesini

Koruyucu Film
Pinch Roll % 250 oraninda arttirarak,
GG yillik 8.500.000 m?
Overlap Film o _
Korona Uretim hacmine ulasan
Mekpan Panel, farkini
‘E' Roll Former ortaya koyuyor.

y Kimyasal Depolama

Islak Grup

Primer Unitesi

Yiksek Basin¢ Dozajlama
Travers




MEKPAN PANEL KALITESINI

Dinya ile bulusturmak icin

EN SON TEKNOLOJiYi
Uretim hattimiza dahil ettik

"’ﬁﬂﬂ

Double Belt n'

{ Testere “

Sogutma “

g [stifleme “
Paketleme m










Sandvi¢ Panel

Sandvi¢ paneller, iki metal arasi politretan veya tasytnu i¢ dolgu malzemesinden olusan kompozit malzemelerdir.

Yapilarin ¢ati, cephe, i¢ bolme veya soguk hava depolarinda kaplama malzemesi olarak kullanilan sandvic paneller;
hizli montaj imkani, ytksek yalitim 6zelliklerine ek olarak yiksek tasima kapasitesi ile de mimari tercihlerde 6n
plana ¢ikmaktadir.

Sandvig panellerin tasima kapasitesi, panel kalinligina, metal yuzeylerin formuna, panel dolgu malzemesinin
yogunluguna ve metal kalinliklarina baglidir. Panel formu tercihi ve kullanilacak metallerin kalinliklari, panellerin
kullanilacagr alan ve Uzerine gelecek yuk miktarina uygun olarak belirlenmektedir. Panel kalinliginin tespitinde ise,
ic dolgu malzemesinin cinsi ve panellerin kullanilacadr bolgenin iklim kosullarr dikkate alinmaktadir.

Sandvic paneller, siva ve boyaya gerek kalmaksizin, su ve i1si yalitimi saglayarak, yapilarda estetik dis kabuk olustur-
maktadir. Sandvi¢ panellerin metal katmanlarinda naturel altiminyum, boyali aliminyum, boyali galvanizli sac veya
paslanmaz sac kullanilmaktadir. Renk secenekleri RAL Katalogundan, musteri istedine gore belirlenebilmektedir.

Sandvic Panellerin Ustun Ozellikleri

Cati ve Cephe panellerinin aliminyum veya galvaniz yuzeyleri 5-7 mikron epoxy astar Uzeri 23-25 mikron coil coating
sistem polyester boyalidir. Kullanilan A-3005 alasimli aliminyum mukavemeti, tuzlu suya ve dis ortam kosullarina
dayanimi en ylksek seviyede olup, 180 derece bukiminde dahi catlama gostermez. Boyali saclarda kullanilan
galvanizin, 275 gr/m? ginko kaplamasi ile paslanma ve oksitlenmeye karsi dayanimi en yuksek seviyededir.

Politiretanin yogunlugu 40kg/m? yanmazlik sinifi B2 (DIN 4102-B), 1si iletkenlik katsayisi A=0,022W/mK (DIN
4108-4)dir. Panel birlesim yerlerindeki B2 sinifi yanmazliga sahip izolasyon bandi, polidretan ile birlikte girdigi reaksi-
yon sonucu panele yapisarak dis ortama hava sizmasini engeller.

Tek Kat Trapez Saclar

Tek kat trapezler, i1sI izolasyonu ihtiyacl olmayan veya iki
metal arasinda kaya yunu, cam yunu, ylksek yogunlukta
polidretan veya polistren kopuklerin dahil oldugu, yerin-
de sandvi¢ uygulama yapilan cati ve cephelerde kullanil-
maktadr.

Tek kat trapezlerin kullanildigi bir diger alan da teras
catilardir. Bu tur uygulamalarda catinin Ust kisminda
membranli su izolasyonu yapilmaktadir. Membran altina
yukarida sayilan rijit 1si izalasyon malzemeleri kullanil-
makta ve en altta tek kat trapezler bulunmaktadir.



/ Kaplama Gesitleri

Sandvi¢ panellerde kullanilan metal yizeyleri, Polyester:

cekirdek sac, galvaniz ve organik kaplamalarin Dis cevre kosullarina karsi yiksek dayaniklilik,
birlesiminden  olusmaktadir.  Ozellikle organik yiksek esneklik ve sicaklik dengesi saglar. En yaygin
kaplama korozyon dayaniminda iyi performans kullanilan boya taruddr. Ic ve dis ortamlarda farkl
sunarak malzeme omrinu artirmaktadir. Koroz- amaclar icin kullanilabilir.

yon tipi ve derecesine bagli olarak dis tarafa bakan PVdF:

kaplama kalinliklar, 25um organik kaplama ve
20um galvaniz kaplama olmak Uzere 45um
mertebesindedir. Fakat ihtiyaca bagli olarak bu
kalinlik 200um kadar ¢ikmaktadir.

Dis cevre kosullarina yuksek dayaniklilik, ylksek
karozyon direnci, kimyasal yaglara karsi dayaniklilik
saglar. Kimyasal ve UV isinlarina karsi yuksek
dayanim gosterir. Renk kaliciligi ve parlaklik dayani-
Bunun yani sira organik kaplamalardan UV, kimye- mi en yiksek kaplama taradur. Prestijli yapi cati ve
vi, sicaklik, nem ve fiziksel etkilere karsi yuksek cephe kaplamalarinda kullanilabilir:

dayanim istenmektedir. Ayrica organik kaplamala-
rin sundugu genis renk skalasi mimari ¢cozimler-
de tasarm ve dizayn avantajl saglamaktadir.
Kaplama mazlemeleri; sivi kaplama, film kaplama
ve toz kaplama olarak 3 gruba ayrilmaktadrr.
Galvanizli sac veya aluminyum Uzerinde kullanilan
cok cesitli kalite ve renkte son kat kaplama,
kullanim yerleri ve beklenilen 6zelliklerine gore
tercih edilmektedir.

Plastisol:

Mikemmel form alabilme yetenedi vardir. Rutubete
ve asinmaya dayanikli olup, gida yonetmeliklerine
uygun uygulamalarda tercih edilebilir. Soguk, nemli
iklim kosullarinda Ustun performans gosterir.

PVC Film:

Laminasyon yontemi ile uygulanmaktadir. Yogun
sekillendirme ve esneklige uygundur. Hijyenik ve
kolay temizlenebilir 6zelligi sayesinde gida tizugine
uygun uygulamalarda tercih edilebilir.

BOYA KAZINMA KOROZYON DIRENCI ORTALAMA SICAKLIK
DIRENCI [Tz | NEw | KALINLGI DIRENCI
25

Polyester 2800 gms 500 saat 1000 saat 120 °C
PVdF 3000 gms 500 saat 1000 saat 27 120 °C
Plastisol 3500 gms 1000 saat 1000 saat 100-200 60 °C
PVC Film 3500 gms 1000 saat 1000 saat 200 60 °C

RAL 3009 RAL 9007

RAL 3000

RAL 5015 RAL 6029

RAL 9006

RAL 7015 RAL 7016
RAL 5002 RAL 2000

Not: Katalogta kullanilan renkler, RAL katalogundaki renklerle farklilik gosterebilir.
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Boyah Galvanizli Sac

Mekpan Panel Grdnlerinde dinyanin 6nde gelen
sac Ureticilerinden tedarik edilen ve ECCA
(European Coat Coil Association) normlarina
uygun olarak Uretilen boyali ve galvanizli sac
rulolart kullanilmaktadir.

SAC KALITESI
KALINLIK TOLERANSI
CEKME DAYANIMI
KOPMADA % UZAMA
KAPLAMA MIKTARI
BOYA CiNSi

Son Kat Boya
Astar Boya
Galvaniz
Kromat Kaplama
Cekirdek Sac
Kromat Kaplama

Galvaniz

Epoksi Astar

DX51D+Z
+ 0,05 mm (0,4 mm< Sac kalinlig <0,6 mm)
500 Mpa (max)
22 (min)
100-275 gr/m?
Polyester, PVdF, Plastisol, PVC, Politretan vb.

Boyali Aliiminyum

MEKPAN Panel Urtnlerinde dinyanin 6nde
gelen boyali aliminyum Ureticilerinden tedarik
edilen (ENLASTM, ve I1SO) normlarina uygun,
tek kat ve sandvic panel Uretiminde kullanil-
maktadr.

ALASIM
KONDISYON
KALINLIK TOLERANSI
AKMA SINIRI
CEKME SINIRI
KOPMADA % UZAMA
YUZEY GORUNUMU

Son Kat Boya
T

Kromat Kaplama
Epoksi Astar

AV 3000 Serisi
H16-H 26
+ 0,05 mm (0,4 mm< Sac kalinld <0,6 mm)
150 Mpa
175 Mpa
3 (min)
Gofrajli veya Boyali

Limit Si Fe Cu

Min (%)
Max (%) 0,60 0,70 0,30

Mn Mg Cr Zn
0,30 0,20

0,80 0,80 0,20 0,40

EN 10327
EN 10143
EN 10327
EN 10327
EN 10327

EN 573-3
EN 485-2
EN 485-4
EN 485-2
EN 485-2
EN 485-2
EN 485-2




/ Membran

Cati Panellerinde kullanilan PVC ve TPO
Membran, atmosfer kosullarina ve giines
isinlarina  dayanikl, polyester donatil,
geotekstil kece laminasyonlu, sicak hava
kaynagl ile birlestirilen, yumusak su
yalitim membranidir. Polyester donatisi
sayesinde yuksek boyutsal stabilite ve
yiksek yirtilma  direncine  sahiptir.
Geotekstil kece laminasyon tabakasi ise
panelde yalitim tabakasina kuvvetli yapis-
mayi saglar ve PVC veya TPO tabakasi ile
poliliretan  tabakasinin  birbirine  direkt
temasini engeller.

/ Poliiiretan Sert Kopiik

Mekpan Panel markali Sandvig panellerde
en lyi 1si yalitim degerlerine sahip olan
politiretan (B2) ve poliizosiyanurat (B1)
kullanilmaktadir. Dunyanin onde gelen
dreticilerinden temin edilen politretan
binyesinde su tutmaz ve hasere

barindirmaz.
POLIURETAN TEKNIK OZELLIKLERI

YOGUNLUK (kg/m?) 40 (% 2) EN 1602
ISI ILETKENLIK KATSAYISI (W/mK) 0,022 EN 13165
KAPALI HUCRE ORANI (%) 95 EN 14509
BUHAR DIFUZYONU (L) 30-100 EN 12086
BOYUTSAL KARARLILIK Seviye DS(TH) 11 EN 13165
BASINC DAYANIMI (Mpa) (10) min. 0,06 EN 826
SU ABSORBSIYONU (HACIME %) 2 Ureticinin Yontemi

AZAMi KULLANIM SICAKLIGI -200/110
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Is1 Yalitimi

A (W/mK) Isil iletkenlik Katsayisi

Ist iletkenlik degeri (M), bir malzemenin fiziksel ve kimyasal yapisina bagli olarak o malzemenin isiyi ne kadar ilettiginin
ifadesidir. Her malzemeye 6zel sabit bir degerdir.

1 m?ylzey alanina sahip, 1 m kalinliktaki malzemeden olusan bir duvarin, ic ve dis yizeylerinde 1 Kelvin sicaklik farkini
korumak icin gerekli enerji miktarinin Watt (W) cinsinden ifadesine isi iletkenlik degeri denir.

Bir yalitim malzemesinin isi iletkenlik katsayisi 0a ne kadar yakinsa o kadar lyi 1si yalitimi saglar. Bu bakimdan PUR/-
PIR dolgulu paneller digerlerine gore daha iyi performans sergilerler.

Farkli yapi malzemelerine ait isi iletkenlik de@erleri ve performanslan asagidaki tabloda gortlmektedir.

DONATILI |GAZBETON
STANDART| BETON DUVAR CAM YUNU | TAS YUNU

A (W/mK) EN13162 0,16 0,045 0,040 0,038 0,022 0,022
U (W/m?2K) 50 mm 44 3,2 0,9 0,8 0,76 0,44 0,44
PERFORMANS - * *kk *kk *kek *kkokk Hkkokk

- (Yok)  *(Zayif)  ***(Orta)  *****(Cok lyi)

U (W/m?K) Termal iletim Degeri

Kalinligi belli olan, Tm? ylzey alanina sahip bir duvarin, paralel iki yizeyi arasindaki 1 Kelvin sicaklik farkini korumak
icin gerekli olan enerji (W) miktaridir. U degeri 0'a ne kadar yakinsa malzemenin isi yalitimi o kadar iyidir. Sandvi¢ panel
ic dolgu mazleme kalinligi belirlenirken isil gecirgenlik degerleri dikkate alinmaktadir.

MEKPAN POLIURETAN DOLGULU SANDVIC PANEL TERMAL ILETIM DEGERI

I (RO [ U (DT (T = (T (R

U (W/m?K) 0,550 0,440 0,367 0,275 0,220 0,183 0,147 0,110

R (m?K/W) Termal Direng

Termal Direnc (R), bir yapi malzemesinin isi gecisine gostermis oldugu direnctir. R degeri ne kadar biytk olursa isi
gegisi o kadar az olur, yalitim performansi o kadar artar.

Asagida ayni termal dirence sahip farkli yapr malzemelerinin kalinlik karsilastirmalar gorilmektedir.

Donatili Beton
4000 mm
o - Gaz Beton
Tas Yiini 291 mm

73 mm

PUR - PIR
40 mm
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Yangin Performansi

Tutusabilirlik kapasitesiyle de aciklanan malzemenin
yangina karsl gosterdigi direnc, yangin performansi
olarak isimlendirilir. Yangin dayanim testleri, binada
yanginin en ¢ok bUyudugu cephe ve cati panellerine ait
birlesim ¢izgilerinin kigik olgekli modellenmesiyle
yapilmaktadir. Sandvic panellere ait yangin performansi
ile ilgili tim standartlar ve test yontemleri TS EN 14509
da detaylica belirlenmistir. Malzemeler Al1'den baslaya-
rak F'ye kadar alti farkli sekilde siniflandiritmistir. Yangin
sonrasl ¢ilkan duman ve damlama miktanna gore
malzemenin diger siniflari da belirlenmektedir.

TUTUSMA DENEYLERI (SFI - TS EN 1S011925-2)
15 yada 30 saniye 6rnek numunenin kose yada yuzeyinden cakmak blyUklu-
gundeki ates kaynaginin uygulanmasini simule eden yangin test yontemidir.

YANGINA KARSI TEPKi DENEYLERI (SBI - TS EN 13823)

Bu test yontemi prensipleriye A2. B. C. ve D. siniflarindaki malzemelerin
yangina karsi tepkileri belirlenmektedir. Diger taraftan ilk 10 dakika icerisinde
damlamanin olup, olmadigi ve damlayan parcaciklarin 10 saniyeden fazla
yanip, yanmadiklarina gore d0, d1, d2 olarak siniflandirilma yapilmaktadir. Ik
10 dakika agida ¢ikan dumana gore s1 s2 ve s3 olarak ayrica siniflandirma
yapilmaktadir.

PUR/PIR

Dogru kimyasal formulasyon plastik koptklerde yangin performansi agisin-
dan avantajlar sunmaktadir. Yuksek izosiyanat oranlart ve alev geciktirici
katkilar, politiretanlarin yangin performanslarinda belirleyicidir.

XPS/EPS

Hem expanded polistren (EPS) hem de Extruded polistren (XPS) yangin
dayanimi en dustk plastik kopuklerdir. 100 °C sicaklikta erimeye ve yangin
damlaciklari olusturmaya baglamaktadir.

TASYUNU

Inorganik malzeme grubunda ver alan tasyini malzemeler, yanmaz olarak
siniflandinlmaktadir. Yangina dayanikli cephe, cati ve ic bolme duvar uygula-
malarinda en iyi performansi tasyunu dolgulu paneller sunmaktadir. Tasyu-
nu dolgulu sandvic panelin yangin dayanimi tasyunu tipi, kalinligr ve birlesim
detaylarina bagli olarak 30 ile 120 dakika arasinda degisebilmektedir.

_-ﬂ_“ EPS/XPS TAS YUNU

Boyutsal Kararlihdini Yitirdigi Sicaklik (°C)
Tutusma Sicaklid (°C)
Yangin Performansi

-200 -90-100
285-310 415 245-345 -
iyi iyi Zayif Cok lyi

MEKPAN PANEL URUNLERINDE YANGIN PERFORMANS DEGERLERI

PUR-PIR Dolgulu Sandvic Pangller

B.s2.d0




/ Mekanik Dayanim

Yapilarda sandvic panel tercihi yuk tasima kapasitesi dikkate
alinarak yapilmaktadir. Zati agirlik, rizgar yukd, kar ydkd,
sicaklik gibi etkenler yalniz ve kombinasyon halinde yapilari
etkilemektedir.

Sandvic paneller, 2 metal arasi polidretan veya tasydnu i¢
dolgulu kompozit malzeme olmasindan dolayi maruz
kaldiklan yukler karsisindaki davranislan dikkatle degerlen-
dirilmelidir. Dustk elastisite modulld metal ylzeyler ve i¢
dolgu malzemeleri bagimsiz halde kendi agirliklarini bile
tasimakta zorlanmaktadir. Kompozit halde ise yuksek
kayma ve egilme dayanimi sayesinde her bir katmandan
daha iyi tasima kapasitesine sahip yeni bir sistem olusmak-
tadir. Sandvic panellerin, trapez formu ve i¢c dolgu malzeme-
sinin mukavemeti de tasima kapasitesinde cok onemlidir.

Ses Yalitimi

Cati ve cephe kaplamalarinin ses yalitimi icin istenen parametreler ve hesaplama yontemleri dizayn asamasinda
belirlenebilmektedir. Bir ylizeye carpan ses dalgasinin bir kismi yansir, bir kismi da emilir geriye kalan kismi da iletilir.
Yansima, emilme ve iletime oranlari ytzeyin sekline, malzemenin ses yutuculuguna ve sesin frekansina baglidir.

SES ILETIM KAYBININ FREKANSA BAGLI DEGISIMI (dB)
PUR FREKANS (Hz)
Kal. 125 160 200 250 315 400 500 630 800 1000 1250 1600 2000 2500 3150 4000 5000 6300 8000
50mm 7,3 93 11,7 85 11,4 1238 133 14,1 147 159 153 115 11,8 234 29,2 324 298 32,5 36,9
60mm 81 221 142 145 13,0 139 13,8 146 153 16,0 153 13,0 183 242 29,2 325 298 325 36,9

SES YUTMA KATSAYISININ FREKANSA BAGLI DEGISIMI (dB)
PUR FREKANS (Hz)
Kal. 315 400 500 630 800 1000 1250 1600 2000 2500 3150 4000
50 mm 0,08 0,11 0,22 0,2 0,05 0,59 0,09 0,11 0,04 0,07 0,18 0,07
60mm 0,14 0,21 0,25 0,25 0,06 0,69 0,12 0,12 0,22 0,08 0,2 0,11

/ Boyutsal Toleranslar

MEKPAN PANEL URUNLERINDE BOYUTSAL TOLERANSLAR
KALINLIK UZUNLUK KESIM CAPI

Kalinhk Tolerans Uzunluk(L) Tolerans Tolerans Tolerans
100>d +2mm 3000>L +5mm Tam Enler +2mm W* + %0,6
100=d + %2 3000=<L += 10 mm
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1 e YAPILARINIZING. .
GUCUNE GUC KATAN

CATI PANELLERI




/ Gati Panelleri

3 Hadveli Gati Paneli
1000
500 >
I(d)
Kullanim Yeri Cati
Faydali Eni 1000 mm
Minimum Boy 2,4 metre
Maksimum Boy Nakliye Kosullarina Baghdir.
Politiretan Yogunluk (EN 1602) 40 (*£2) kg/m3
Politiretan Kalinhgr (d) 20-30-40-50-60-80-100 mm
Yanmazlik Sinifi (EN 13501 B, s2,d0
. ( ) . o ——— Kullanim Alanlar ————
Metal Tipi Boyall Galvaniz Sac veya Aliminyum
Standart Ust Metal Kalinlig 0,50 mm ?VI Eg&:] 24
Standart Alt Metal Kalinligi 0,40 mm

YUK TASIMA TABLOLARI (BGS) BOYALI GALVANIZ SAC

BGS BGS ASIK MESAFESI
Ust Metal Alt Metal
Kalinligr (mm) Kalinhigr (mm)

0,50 0,40 20 136 96 65 41 33 19 11
0,50 0,40 30 186 146 115 91 73 59 47
0,50 0,40 40 267 211 169 134 111 88 74
0,50 0,40 50 375 297 238 192 159 128 107
0,50 0,40 60 489 388 313 252 213 173 140
0,50 0,40 80 669 532 430 349 292 241 198

0,50 0,40 100 737 586 474 385 322 266 219




Uzun dmarluligu ve kesin sizdirmaziik
saglamasinin yani sira ekonomiktir.



/ Gati Panelleri

5 Hadveli Gati Paneli

1000
< 250 >
I(d)
Kullanim Yeri Cati
Faydali Eni 1000 mm
Minimum Boy 2,4 metre
Maksimum Boy Nakliye Kosullarina Baghdir.
Politiretan Yogunluk (EN 1602) 40 (*£2) kg/m3
Politiretan Kalinhgr (d) 20-30-40-50-60-80-100 mm
Yanmazlik Sinifi (EN 13501) B, s2,d0
o . L ———  Kullanim Alanlar ——
Metal Tipi Boyali Galvaniz Sac veya Aliminyum = e o
Standart Ust Metal Kalinigi 0,50 mm H Fli| HED oS &6
. =@gpE li omE| =
Standart Alt Metal Kalinligi 0,40 mm

YUK TASIMA TABLOLARI (BGS) BOYALI GALVANIZ SAC

BGS BGS ASIK MESAFESI
Ust Metal Alt Metal
Kalinligr (mm) Kalinhigr (mm)
0,50 0,40 20 161 121 90 66 58 44 36
0,50 0,40 30 336 238 194 177 137 98 72
0,50 0,40 40 486 388 314 252 212 173 147
0,50 0,40 50 672 6585 431 352 293 240 203
0,50 0,40 60 858 681 550 442 375 305 256
0,50 0,40 80 1128 899 728 593 497 412 349

0,50 0,40 100 1233 981 794 645 540 446 376



5 hadveli cati paneli, ¢cati yuku fazla olan ve yagmur suyu
debisi yUksek konstrUksiyonlarda kullanabileceg@iniz, yuksek
mukavemet ve Ust dlizey sizdirmazlik guvenligi sunar.




/ Gati Panelleri

Solar Uyumlu
4 Hadveli Kepli Gati Paneli

1000
3333
I(d)
Kullanim Yeri Cati
Faydali Eni 1000 mm
Minimum Boy 2,4 metre
Maksimum Boy Nakliye Kosullarina Baghdir.
Politiretan Yogunluk (EN 1602) 40 (*£2) kg/m3
Politiretan Kalinhgr (d) 40-50 mm
Yanmazlik Sinifi (EN 13501) B, s2,d0
. . L ————  Kullanim Alanlari ——
Metal Tipi Boyali Galvaniz Sac veya Aliminyum = e i
Standart Ust Metal Kalinlig 0,50 mm H L B3 oS &6
- =@gpE li omE| =
Standart Alt Metal Kalinligi 0,40 mm

YUK TASIMA TABLOLARI (BGS) BOYALI GALVANIZ SAC
BGS BGS ASIK MESAFESI

Ust Metal Alt Metal
Kalinligr (mm) Kalinhigr (mm)

0,50 0,40 40 395 317 258 208 176 144 124
0,50 0,40 50 547 437 354 290 243 200 171




4 hadveli solar uyumliu kepli cati
paneli, uzun omurludur, yuksek yu
tasima kapasitesine ve yuksek
sizdirmazlik 6zelligine sahiptir.




/,

Gati Panelleri

5 Hadveli Membranh Gati Paneli

< 250

Kullanim Yeri

Faydali Eni

Minimum Boy

Maksimum Boy

Politiretan Yogunluk (EN 1602)
Politretan Kalinlig (d)
Yanmazlik Sinifi (EN 13501)
Metal Tipi

PVC Kalinlk

Standart Alt Metal Kalinhigi
PVC Alanda Birim Agirhigi
PVC Standart Gériinim

1000 ‘

Cati

1000 mm

2,4 metre

Nakliye Kosullarina Baghdir.
40 (x2) kg/m3
40-50-60-80-100 mm

B, s2,d0

Boyali Galvaniz Sac

1,2 mm Kullanim Alanlari
0,50 - 0,60 mm =

1,55 kg/m3 =5 % ?‘/] Hﬁ[ﬂﬁ 2O
Acik Gri, Mat : :

YUK TASIMA TABLOLARI (BGS) BOYALI GALVANIZ SAC
ASIK MESAFESI

PVC BGS
Ust Membran Alt Metal
(mm) Kalinligr (mm)
1,2 0,50
1,2 0,60
1,2 0,70

1,2 0,80

227 121 75 51
265 151 92 56
320 180 113 76

376 211 131 89




Uzay kafes ve benzeri celik cati sistemleri ile
yapillan diz ve dusuk egimli catilarda kullanilan,
uzerine membran uygulamaya elverisli bir cati
panelidir.










/ Cephe Panelleri

Siniis Cephe Paneli

f 1000 |
125 ‘
I(d)
Kullanim Yeri Cephe ve Cati
Faydali Eni 1000 mm
Minimum Boy 2,4 metre
Maksimum Boy Nakliye Kosullarina Baghdir.
Politiretan Yogunluk (EN 1602) 40 (*x2) kg/m3
Politiretan Kalinhgr (d) 50-60 mm
Yanmazlik Sinifi (EN 13501) B, s2,d0
o . ———  Kullanim Alanlar ——
Metal Tipi Boyali Galvaniz Sac - -
fi * - = fd PP
Standart Ust Metal Kalinligi 0,50 mm m A Zom 86
. =@gpE li omE| =
Standart Alt Metal Kalinligi 0,40 mm

YUK TASIMA TABLOLARI (BGS) BOYALI GALVANIZ SAC
PVC BGS ASIK MESAFESI

Ust Metal Alt Metal
Kalinligr (mm) Kalinhigr (mm) 150 cm

0,50 0,40 50 302 215 149 121
0,50 0,40 60 337 263 179 134




Estetik gorunumu ile ¢cati ve cephe
uygulamalarinda kullanilabilen bir
tasarima sahiptir.



/,

Cephe Panelleri

Gizli Vidalh Cephe Paneli

Kullanim Yeri

Faydali Eni

Minimum Boy

Maksimum Boy

Politiretan Yogunluk (EN 1602)
Politiretan Kalinhgr (d)
Yanmazlik Sinifi (EN 13501)
Metal Tipi

Standart Ust Metal Kalinligi
Standart Alt Metal Kalinligi

1000

Cephe

1000 mm

2,4 metre

Nakliye Kosullarina Baghdir.
40 (*2) kg/m3
30-40-50-60-80-100 mm
B, s2,d0

Boyall Galvaniz Sac

0,50 mm

0,40 mm

PVC BGS

Ust Metal Alt Metal
Kalinlig (mm) | Kalinhg (mm)

0,50 0,40
0,50 0,40
0,50 0,40
0,50 0,40
0,50 0,40
0,50 0,40

————  Kullanim Alanlari ——

2

YUK TASIMA TABLOLARI (BGS) BOYALI GALVANIZ SAC
ASIK MESAFESI

30
40
50
60
80

446 255
546 355
664 431
901 582
1135 730
1374 884

167 116
267 216
321 259
431 344
536 424
647 510

100

83
183
219
289
353
422







/ Cephe Panelleri

Klasik Gizli Vidali Cephe Paneli

[« 1000 >
T(d)

Kullanim Yeri Cephe
Faydali Eni 1000 mm
Minimum Boy 2,4 metre
Maksimum Boy Nakliye Kosullarina Baghdir.
Politiretan Yogunluk (EN 1602) 40 (*2) kg/m3
Politiretan Kalinligr (d) 40-50-60-80-100-120 mm
Yanmazlik Sinifi (EN 13501) B, s2,d0

o . ———  Kullanim Alanlar ——
Metal Tipi Boyali Galvaniz Sac - -
Standart Ust Metal Kalinlig 0,50 a | B0 ooa

andart Ust Metal Kalinligi ,50 mm Bk Em] i %

Standart Alt Metal Kalinligi 0,40 mm . =

YUK TASIMA TABLOLARI (BGS) BOYALI GALVANIZ SAC

PVC BGS ASIK MESAFESI
Ust Metal Alt Metal
Kalinligr (mm) | Kalinh@ (mm)
0,50 0,40 40 428 281 212 173 148
0,50 0,40 50 546 355 267 216 183
0,50 0,40 60 664 431 321 259 219
0,50 0,40 80 901 582 431 334 289
0,50 0,40 100 1135 730 536 424 353

0,50 0,40 120 1374 884 647 510 422



Uzun omurld, gizli vidah ve
sizdirmazlik saglamasinin yani
sira, estetik ve ekonomiktir.




/ Cephe Panelleri

Gizli Vidalh V Cephe Paneli

1000 >
I(d)

Kullanim Yeri Cephe
Faydali Eni 1000 mm
Minimum Boy 2,4 metre
Maksimum Boy Nakliye Kosullarina Baghdir.
Politiretan Yogunluk (EN 1602) 40 (*£2) kg/m3
Politiretan Kalinhgr (d) 30-40-50-60-80-100 mm
Yanmazlik Sinifi (EN 13501) B, s2,d0

o . ———  Kullanim Alanlar ——
Metal Tipi Boyali Galvaniz Sac - -

™ o [ ? g’d [~ HPD

Standart Ust Metal Kalinlig 0,50 mm = Em] i % %
Standart Alt Metal Kalinligi 0,40 mm — : =

YUK TASIMA TABLOLARI (BGS) BOYALI GALVANIZ SAC

PVC BGS ASIK MESAFESI
Ust Metal Alt Metal
Kalinligr (mm) | Kalinhigi (mm)
0,50 0,40 30 466 275 187 136 103
0,50 0,40 40 566 375 287 236 203
0,50 0,40 50 684 451 341 279 239
0,50 0,40 60 921 602 451 364 309
0,50 0,40 80 1155 750 556 444 373

0,50 0,40 100 1394 904 667 530 442






Cephe Panelleri

Siding Cephe Paneli
[« 1000 {
r— 166,7 —>‘ ‘
I(d)
Kullanim Yeri Cephe
Faydali Eni 1000 mm
Minimum Boy 2,4 metre

Maksimum Boy

Nakliye Kosullarina Baghdir.

Politiretan Yogunluk (EN 1602) 40 (*£2) kg/m3
Politiretan Kalinhgr (d) 50-60 mm
Yanmazlik Sinifi (EN 13501) B, s2,d0
o . ———  Kullanim Alanlar ——
Metal Tipi Boyali Galvaniz Sac

Standart Ust Metal Kalinligi 0,50 mm H %% £% - 248
' Fe) il (17 S &

Standart Alt Metal Kalinligi 0,40 mm

PVC

Ust Metal

2

YUK TASIMA TABLOLARI (BGS) BOYALI GALVANIZ SAC

Kalinligr (mm)
0,50
0,50

BGS ASIK MESAFESI
Alt Metal
Kalinh@r (mm) 150 cm
0,40 50 302 215 149 121

0,40 60 337 263 179 134




Buyuk capl yapilarin cephelerinde
Siding Panel estetik gbérunumu ile
goOz doldurur.






SOGUK ODA
PANELLER]




/ Soguk Oda Panelleri

Soguk Oda Paneli
1000
(d)
Kullanim Yeri Soguk Hava Depolari
Faydal Eni 1000-1050-1130 mm
Minimum Boy 2,4 metre
Maksimum Boy Nakliye Kosullarina Baghdir.
Politiretan Yogunluk (EN 1602) 40 (x2) kg/m?
Politiretan Kalinhgr (d) 40-50-60-80-100-120-150-200 mm
Yanmazlik Sinifi (EN 13501) B, s2,d0
Kullanim Alanlari

Metal Tipi Boyali Galvaniz Sac
Standart Ust Metal Kalinligi 0,50 mm ;%‘é
Standart Alt Metal Kalinligi 0,40 mm

MONTAJ BOYLARI

Ust Metal Alt Metal PUR
Kalinhig (mm) Kalinligr (mm) (mm) Max. Cephe Yuksekligi (m) Tavan Aciklidr (m)
80 6,5 4

0,50 0,40

0,50 0,40 100 8 5

0,50 0,40 120 10 6
7

0,50 0,40 150 12

ISI GECIRGENLIK DEGERLERI
ic ve Dis Yiizey Arasi Sicaklik Farki (°C)

UCS Panel (W/m2K)

80 0,247 25 37 49 62 74 86 99 <10Wm?
100 0177 20 30 40 50 60 70 80 90 <10W/m?
120 0,167 1,7 25 33 42 50 58 67 75 83 |92 <10W/m?

150 0,134 13 20 27 34 40 47 54 60 67 74 81 87 94 <iowm?




ic diizey diftizyonu sayesinde ylzey butinltgu
bozulmaz. Uzun dmurlu ve hijyeniktir.










Tek Kat Trapezler

940

T

38

1000 >
250 !

35

1000

A4

250 !

40

) 1000
‘ 500

35

1000

———— Kullanim Alanlarn ——

38/154 FORMU TRAPEZ

Metal Cinsi Boyali Galvaniz Sac

Levha Kalinhgi Min. 0.50 mm. Max. 0.80 mm.
Faydali En 940 mm.

27/200 FORMU TRAPEZ

Metal Cinsi Boyali Galvaniz Sac
Levha Kalinligi Min. 0.50 mm. Max. 0.80 mm.
Faydal En 1000 mm.

35/250 FORMU TRAPEZ

Metal Cinsi Boyali Galvaniz Sac
Levha Kalinhgi Min. 0.50 mm. Max. 0.80 mm.
Faydal En 1000 mm.

40/250 FORMU TRAPEZ

Metal Cinsi Boyali Galvaniz Sac
Levha Kalinhgi Min. 0.50 mm. Max. 0.80 mm.
Faydal En 1000 mm.

35/500 FORMU TRAPEZ

Metal Cinsi Boyali Galvaniz Sac
Levha Kalinhgi Min. 0.50 mm. Max. 0.80 mm.
Faydal En 1000 mm.

30/334 FORMU TRAPEZ

Metal Cinsi Boyali Galvaniz Sac

Levha Kalinhg Min. 0.50 mm. Max. 0.80 mm.
Faydal En 1000 mm.






Aksesuarlar

1




MAHYA BIRLESIM DETAYI

izolasyon Malzemesi
Mahya
Bitimld Siinger

Alt Mahya

YAGMUR DERESI BIRLESIM DETAYI

Harpusta

Cati

Yagmur deresi Dis Yiizey
Cephe Paneli

DUVAR UZERI ALT BITIS DETAYI

Vida

Damlalk

Vida
Asik

CATI CEPHE BIRLESIM DETAYI

Duvar veya
Cephe Paneli

Kenar Kaplama Aksesuar
izolasyon

Vida
Cati Paneli

CEPHE CATI BIRLESIM DETAYI

Vida

BitimIu Siinger
Siva Dibi Aksesuar

Cati Paneli

izolasyon

CEPHE KOSE BIRLESIM DETAYI

Vida Dis Kége Aksesuan

ic Kose Aksesuan




Baglanti Elemanlari

GEVSEK NORMAL GUGLU | SEMER | VIDAKAPAGI

VIDALAR MATKAP UCU

5 mm SAC 10 mm SAC
MALZEME TANIMI PANEL KALINLIGI [ & mm deler) | (12 mm delen) AHSAP BETON

Cati Panel 5,5x75 55x75 6,3 x 105 6,3 x 105
Cati Panel 40 5,5x105 5,5 x 105 6,3 x 105 6,3 x 105
Cati Paneli 50 5,5x135 55x 135 6,3 x 120 6,3x 120
Cati Paneli 60 5,5x135 5,5x 135 6,3 x 135 6,3 x 135
Cati Paneli 80 5,5 x 150 5,5 x 150 6,3 x 150 6,3 x 150
Cati Paneli 100 55x175 55x 175 6,3x 175 6,3x 175
Gizli Vidali Cephe Paneli 40 5,5 x 60 5,5 x 60 - -
Gizli Vidali Cephe Paneli 50 5,5 x 60 5,5 x 60 - -
Gizli Vidali Cephe Paneli 60 55x75 5,5X75 - -
Gizli Vidali Cephe Paneli 80 5,5x 105 5,5x 105 - -
Siding Panel 50 55x75 5,5x75 - -
Siding Panel 60 5,5x75 55x75 - -
Sinls Panel 50 5,5x75 55x75 - -

Sinlis Panel 60 55x75 5,575 - -



Solar Uyumlu 4 Hadveli Kepli Cati Paneli

Baglanti Aparati




Indirme

Karayolu ile sevk edilen sandvi¢ panelin veya trapezin
ozelliklerine gore paket adetleri degisiklik gosterir.
Paketler birbirinden EPS (Ekspande Polistiren) takozlar
ile ayrilir. Bu takozlar forklift catali veya ving kayisinin
paketlerin arasina girebilmesi icin mesafe saglar.
Ayrica panellerin birbirine sert temasini engeller. Fabri-
ka teslim satislarda, paketlerin indirilmesi icin ekipman
ve iscilik saglanmasi musterinin sorumlulugundadir.
Paketler aractan indirilirken, uzunluguna ve agirigina
gore forklift veya ving kullanilir. Sandvic Panellerin veya Trapez Levhalarin catiya kaldirilirken, kenarlari iyi korun-
malidir. Vingle kaldirma sirasinda yassi kayis veya sapan kullanilmali, kesinlikle zincir veya celik halat kullanilma-
malidir. Malzemeyi catiya kayis ile cekerken, kenarlari iyi karunmalidir. Levhalara gelen basincin bozulmaya yol
acmamasina dikkat edilmelidir. MimkUnse paketlerin altinda agirlik merkezini dagitacak aparat kullanilmalidir.
Trapezleri veya sandvic panelleri bir yiginin Gzerinden cekerek almak, digerlerinin Uzerinin cizilmesine neden
olacagi icin, yan cevirerek kaldirmalidir. Paneller aractan indirilirken veya catiya cikarilirken, yan kulaklarindan
tutulmamali, butunayle tutulmatidir.

Tasima

6 metreye kadar olan paneller forklift veya ving araciligi ile kaldirlabilir.
Paketleri kaldirirken, forklift kullaniliyorsa en alttaki panellerin forklift
catalindan zarar gormemesine; ving kayisi kullaniliyorsa panel kenar-
larinin zarar gormemesine dikkat edilmelidir. 6 metreden uzun panel-
ler, vincle ve bir kaldirma kirisi yardimiyla kaldintmalidir. Genellikle 15
m boya kadar cati, 8 m uzunluga kadar cephe panelleri insan guclyle
monte edilebilir Daha uzun paneller icin vingle montaj yapilmalidir.
Paketten tek tek panel alirken, birbirinin Gzerinden surukleyerek

kaldirtmamali, koselerin alttaki paneli cizmesi engellenmelidir. b "
Panelleri tasirken yan kenarlarindan veya metal kulaklarindan tutarak
kaldintmamalidir, deformasyona sebep olabilir. Panellerin Gzerinde

koruyucu folyolar varsa, panel montaji yapildiktan hemen sonra

Uzerinden cikanlmalidir. Eder panellerin uzun sure stoklanmasi

gerekiyor ise folyonun en cok 2 hafta bekletilmesi tavsiye edilir. Aksi

takdirde guinesin etkisiyle metalin Uzerine yapisir ve ¢cikarilamaz.




HIISNIZE: 25 inr

——




Santiyede paneller, cogu zaman montajdan once bir sire depolanir. Depolama asagidaki
onlemler alinarak yapilmalidir.

» Paketler, 2 metre ara ile ahsap takozlar Uzerine yerlestirilmelidir. Paketlerin arasindaki
EPS takozlar burada da kullanilmali, Ust Uste gelen takozlann ayni hizada olmasina 6zen
gosterilmelidir.

» Yagmur suyunun paketlerin Uzerinde birikmesini ve iceri girmesini engellemek icin
egimli bir sekilde istiflenmelidir.

» Stoklar kapali alanda muhafaza edilmelidir.

» Stoklar kapali bir yerde korunmayacaksa Uzeri su gecirmez bir ortu ile havuz olustur-
mayacak sekilde kapatilmalidir. Ama ayni zamanda o¢rtU ile levhalar arasinda hava
sirkilasyonu icin bos bir alan kalmasina dikkat edilmelidir.

» Stoklarin alinan 6nlemlere ragmen nem ya da su alip almadidi kontrol edilmelidir.

» Panellerin, calinmaya ve carpmaya karsi guvenli bir alanda stoklanmasina ve gegis
yollarinin Gzerinde olmamasina dikkat edilmelidir.

» Montaj 6ncesinde ve montaj sirasinda, levha veya panellere toprak, kireg, harg, gtbre,
asit, tuz ve alkali gibi korozyona yol acabilecek maddelerin temas etmesi engellenmelidir.

» Malzemenin Uzerinde ¢izik olusturacak islemlerden sakinilmalidir. Levha veya paneller
Uzerinde yUrtnebilmesi mumkun yerlerde birakilmamalidir.

» Malzeme ylzeyinde bulunan ylzey koruyucu filmler montajdan sonra sokulmelidir.
Kapall alanda bekletilen malzeme Uzerindeki ylzey koruyucu filmler 6 ay icerisinde
sokulmelidir.

» istenen boylarda hazirlanan sandvic paneller, santiyeye kamyon veya tirlarla sevkedilir.

» Cati malzemeleri genellikle ving yardimiyla catiya alinir. Paketlerin noktasal yuke sebep
olmamasi igin ¢ati ylzeyine yayllmasina dikkat edilmelidir. Ayrica rizgarda ucmaya karsi
sikica baglanmalidir. Cati egimi panellerin kaymasina neden olabilecek kadar cok ise
kaymaya karsi tedbir alinmalidir.

» Cati panelinin altinda kalmasi gereken aksesuarlar (alt mahya, sacak altl, vadi dere, dere,
v.b), panelden énce monte edilir

» Kesik ve zedelenmelerden korunmak icin eldiven kullanilmalidir.

» Panel ylzeyinin zarar gormemesi icin montaj elemanlari daima lastik tabanli ayakkabi
kullanmalidir.

» Panellerin kesilmesi gerekiyor ise ya uygun bir testere veya dekopaj kullanitmalidir.
Panel yUzeyinin zarar gérmemesi igin testere yUzeyinin mutlaka soguk olmasi gerekmek-
tedir.

» Kaynak veya kesim yapilirken boyali ylzeyler korunmalidir.

» Kesme ve delme sirasinda ortaya cikan metal atiklar derhal bir firca ile stpUrtlmelidir. Aksi takdirde birkac ay icinde korozyona
sebep edebilirler.

» Catida calisirken, levha veya panellerin ezilmemesi igin lastik tabanli diiz is ayakkabilari ve ytrime kalasi kullanilmalidir

» Montajda gerekli olan vida adedi, rizgar durumuna ve detaylarin gerektirdigi miktara gore belirlenir. Cati panelinde metrekarede 2,
cephe panelinde ise 1,5 adetten az kullanilmamalidir.

» Montajdan 6nce, riizgarin hangi yonden estidi tespit edilmelidir. Montaj, hakim riizgarin tersine dogru yapitmalidir.
» Yan binilerde 6nce alttaki sonra Ustteki parca monte edilir.

» Panel alttaki taslyiciya vidalanir. Mutlaka EPDM contali vidalar kullanilmalidir.

» Tum cati yUzeyi panelle kapandiktan sonra Ustte kalacak aksesuarlara gecilir.

» Tdm birlesim detaylari 1si kdprisi olmayacak sekilde yalitilmalidir

» Montaj sirasinda veya daha sonra boyali metal ylzeylerde biriken kir, klasik temizlik maddeleri ve su kullanilarak temizlenebilir.
Solvent v.b. kimyasal ¢ozicUler kaplamaya zarar verebilecedinden kullanitmamalidir.






NOTLAR



NOTLAR



NOTLAR



NOTLAR



NOTLAR



MEKPNAN
PANEL

@
=
 f]

+90 332 239 21 44
www.mekpanpanel.com
info@mekpanpanel.com
mekpan_panel
mekpanpanel

@grapimedya



	Hakkımızda
	İçindekiler
	Sürdürülebilirlik
	Mekpan Kalitesi
	Teknik Bilgiler
	Çatı Panelleri
	3 Hadveli Çatı Paneli
	5 Hadveli Çatı Paneli
	Solar Uyumlu Çatı Paneli
	5 Hadveli Membranlı Çatı Paneli

	Cephe Panelleri
	Sinüs Cephe Paneli
	Gizli Vidalı Cephe Paneli
	Klasik Gizli Vidalı Cephe Paneli
	Gizli Vidalı V Cephe Paneli
	Siding Cephe Paneli

	Soğuk Oda Panelleri
	Trapezler
	Aksesuarlar

